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Справочные данные 

Пары материалов Коэффициенты трения 

покоя 

Коэффициенты трения 

скольжения 

сталь-сталь 0.5-0.8 0,15-0,18 

резина-сухой асфальт 0,95-1,0 0,50-0,8 

резина-влажный асфальт  0,25-0,75 

лёд-лёд 0,05-0,1 0,028 

резина-лёд 0,3 0,15-0,25 

стекло-стекло 0,9 0,7 

нейлон-нейлон 0,15-0,25  

полистирол-полистирол 0,5  

плексиглас- оргстекло 0,8  

дерево-дерево  0,20-0,50 

Дерево-сталь   

Дерево-лёд  0,035 

Сталь по льду  0,015 

Металл-металл  0,15-0,20 
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